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OP Vzdélavani
pro konkurenceschopnost

Metalografické laboratore

ZAPADOCESKA . . Vv
P vuverzim - Automatickeé lesticky a brusky
INVESTICE - Vzorky se pro pozorovani na ESEM neleptaji klasickym zplsobem, ale zvyraziuje se
DO ROZVOJE struktura chemickym leSténim
VZDELAVANI

« DalSi vybaveni oddéleni
- TEM

- Tribometr typu Pin-on-Disc (vlastni konstrukce)

- Konfokalni mikroskop
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Program staze

. Tyden . 3.Tyden

Seznameni s kolektivem .. _ o

- Meéreni EDS na jednotlivych
ol T housenkach navaru
Zaskoleni na zarizenich
«  ESEM, ScratchTest, Laboratore - MozZnosti predikce vysky a tvaru
navaru pomoci vypoctu
. Tyden
- 4.Tyden

Rozplanovani experimentalniho programu

Konzultace s Dr. V. Ocelikem a prof. J.T.M.

De Hossonem

- Prezentace dosavadnich
vysledku vyzkumu a dilcich
vysledku staze v Groningenu

Priprava vzorkU - novy zpUsob pripravy

- Doméreni chybéjicich méreni

Prvni pozorovani a méreni na ESEM a EDS

. Méreni sité mikrotvrdosti
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Navareni 2 vzorku o ploSe cca 120x250 [mm]

I\Kﬁr - Stellite 21
wmesesy |+ Inconel 625
S « Vyhodnoceni vzork{

pro konkurenceschopnost . M et a I O g ra fi e
D »wan’ |« Testy koroze (solnd komora)

V PLZNI

INVESTICE - Meéreni potenciostatickych kfivek navard
DO ROZVOJE v v ’
VZDELAVANI . Mereni EDS
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OP Vzdélavani

pro konkurenceschopnost At % K-Ratio A F F
4_91 0.p051 1.0911 0.2711 1_p054
p ZAraootcssi 1.0z 0.0019 1.1144 0.3316 1.0019
e 1.53 0.0179  0.9273 0.7194 1.0015
12.73 0.1411 i.0013 0.9763 1.1927
1.086 0.0113 0.9B48 0.9877 1.0839
INVESTICE 51 .86 0.5135 1.0050 0.9632 1.0018
DO ROZVOJE 25 .87 0.2674 0.9BES 0.97213 1.0000
VZDELAVANI 1.02 0.0098 1.0242 0.8777 1.0000
Total 100.00 100.00
Chemické slozeni prasku [wt%]
lement W % At % K-Ratio =z N F
C Cr Ni | Co | Fe Si F K 1.80 5.18 f.0055 1_0907 0.2764 1.00586
giK f.51 0.99 f.o019 1.1140 0.3318 1.0019
Mol 2. &4 1.50 0.0177 0.9270 0.7197 1.0014
0,25]27 2,8 |bal. 1,5 |1 .58 12 .16 f.1355 1_0010 0.9768 1.1968
1.0z 0.0l108 0.9844 0.9a879 1.0810

. 03
5 53 .52 0.531s6 1.0047 D.9646 1.0017
24 .68 0.2559 0.9862 0.9736 1.0000

NiK 1-{]1 0.94 0.0051 1.0239 0.8754 1.0000
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Vvsledk
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> Meéreni EDS - Odladené
evropsky
socialni y
navary
EVROPSKA UNIE Stel | Ite 2 1 I | 625
MINISTERSTVO SKOLSTVI, _Element WE % At % K_Rétiﬂ' - A E
ViARESE A TR OV TeROVY gik 0.83 1.71  0.0031 1.1284 0.3324 1.0021
I_..a‘1 MoL 5_86 3.52  0.0395 0.9367 0.7165 1.0030 Element Wt % At § K-Ratio  Z A F
[ ]
S| o wemoame oz nowr ose LI op  on 11 oo i oame Lo
Cok  €1.37 €0.00 0.5753 0.9970 0.93%0 1.0013  DbL 3.98  2.56 0.0240 0.3312 0.6448 1.0016
: MoL 9.59  5.98 0.0617 0.919 0.6985 1.0021
OP Vzddlavani NikK 2.30 2.25 0.0226 1.0352 0.9505  1.0000
oro konkurenceschopnast Cuk 090 082 00017 09381 0.8611  1.0000 CcrE 21.10 24.26 0.2135 0.5937  0.5450  1.0780
Total 100.00 100.00 Fek 1.36  1.46 0.0143 0.997% 0.9233  1.1383
. ) ’ NiKk  63.44 6€4.62 0.6159 1.0176 0.9540 1.0000
> Cnven Total 100.00 100.00
VPLZNI Element Wt $ At § K-Ratio Z A F
8ik 0.85 1.75 0.0032 1.1254  0.3331  1.0022 .
INVESTICE MoL  6.03  3.62 0.0407 0.9367 0.7175 1.0030 —ewent Wc ® Acs K-Raclo 2 & 2
DO ROZVOJE Crk 26.97 29.89 0.28908 1.0118 0.9666 1.1025 BiK 0.72  1.83 0.0026 1.1039 0.3224 1.0034
VZDELAVANI FeK 1.52 1.57 0.0143 1.0157 0.91%% 1.0054 NbL 4.04 2.59  0.0243  0.9310 0.6443  1.0016
CoK  61.98 60.60 0.5804 0.9971 0.9388 1.0004  MoL 9.54  5.93  0.0613 0.91%4  0.6980  1.0021
NiK 3 37 233 0.0233  1.0453  0.9509 1.0000 cr¥ 21.13 24,25 0.2137  0.9835  0.944%  1.0778
’ : ’ ) ’ Fek 1.21 1.2 0.0127 0.9976 0.9231  1.1383
Tglt’il mg‘gg mg'ﬁg 0.0024 0.5881 0.8604 1.0000 NiK  63.37 64.41 0.6152 1.0174 0.9543  1.0000
: : Total 100.00 100.00
Chemické sloZzeni prasku [wt%] Chemické sloZeni prasku [wt%]
C Cr [Ni |Co |Fe |[Si C Cr |Ni |[Co |Fe |Si
02 0,25|27 12,8 (bal. (1,5 (1
' 27 (2,8 |bal.[1,5 |1
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Fig. 3. Schematic representation of the model showing how a profile of coating formed by overlap of successive mmm

Co plyne ze simulaci?

Z jediného tracku (housenky) Ize odvodit vysku a
morfologii navaru!
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Reverzni ovéreni modelu

75.86 um,

Predpoklady: S e S
- tvar tracku je Tl o de o 0
parabola '
- Sirka prvniho tracku
navaru je priblizne
rovna Sifce
jednotlivého tracku wop TS
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« Odladeni korozivzdornych
navaru

* Nalezeni cesty pro
zjednoduseni odladeni
novych navaru

- Predikce morfologie navaru
- Vytvoreni procesnich map
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